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Город Фошань, район Наньхай, “ООО Бодэ Строительные и  Отделочные материалы”  

Провинция Гуандун, город Фошань, район Наньхай, научно-технический промышленный парк Ситсяо Байси 

 

Образец : Большая доска Bode (диатомовая настенная доска, диатомовая мебельная доска)  

Вышеуказанные образцы и информация предоставляются и подтверждаются заказчиком, SGS не несет 

ответственности за точность, актуальность, достоверность и (или) полноту информации, предоставленной 
заказчиком.  

************ 

Справочный номер SGS  : CAN23-035424 

Дата получения образца : 0 7 . 0 3 . 2 0 2 3  

Дата испытаний : 1 3 . 0 3 . 2 0 2 3  -  0 4 . 0 4 . 2 0 2 3  

Диагностика                          : Испытания в соответствии с требованиями заявителя  

 

 
Итоги по результатам испытаний 

 

№ Требования к испытаниям Результат Примечание 

1 
GB/T 39600-2021 - эмиссия формальдегида ENF / 

GB 18584-2001 - содержание растворимых тяжелых металлов  Отвечает 

требованиям 

/ 

Подробности результатов испытаний смотреть во вложении. 

 

 

 

 

 

 

“ООО Техническая Поддержка SGS-CSTS”, отделение в Шуньдэ 

Уполномоченный представитель 

 
 

 

Чжао Вэньюн 

Уполномоченное лицо 
 

Этот результат испытаний актуален только для тестового образца.
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Описание тестового образца: 

 

ID образца SGS  Описание 

CAN23-035424.001 Серо-белая доска из твердого материала 

 
Примечание： 

(1) 1 мг/кг = 0.0001% 

(2) MDL = предел обнаружения метода 

(3) ND = не обнаружено ( < MDL ) 

(4) "-" =  не установлено 

 

GB/T 39600-2021 - эмиссия формальдегида 
 

Метод 
испытаний : 

        См. GB 18580-2017, используя UV-Vis для анализа  
 

 

Объект 

испытаний: 

 

Единица 
 

MDL 
 

001 

эмиссия 

формальдегида 
 

мг/м³ 0.015 ND 

 

Комментарий: 

1. мг/м3 = миллиграмм на кубический метр 

Предел E1 ≤ 0.124 мг/м3 

Предел E0 ≤ 0.050 мг/м3 

Предел ENF ≤ 0.025 мг/м3 

 
 

GB 18584-2001 - содержание растворимых твердых металлов  
 

Метод испытаний : Со ссылкой на пункт 5.2 GB 18584-2001 использовать для анализа атомно-абсорбционный спектрометр.  

 
Объект испытаний: Предел Ед. MDL 001 

Растворимый свинец (Pb) 90 мг/кг 5 20 

Растворимый кадмий (Cd) 75 мг/кг 5 ND 

Растворимый хром (Cr) 60 мг/кг 5 ND 

Растворимая ртуть (Hg) 60 мг/кг 5 ND 

Заключение    Отвечает 

требованиям 

Если не указано иное, соответствие определяется простым правилом принятия (w = 0) бинарного определения со ссылкой 

на ILAC-G8:09/2019.  

 
Фото образца:  

 

Готовое изделие 
 

2 3 
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     Готовое изделие

 

Примечание： 

1. Это испытание проводится по субподряду “ООО Техническая Поддержка SGS-CSTS”, г. Гуанчжоу. 

2. Отчет об испытаниях используется только для изучения продукции клиентов, обучения, внутреннего контроля 

качества, разработки продукта и других целей и предназначен только для внутренней справки.  
 

 
***Конец*** 

Готовое изделие 
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